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SCHALLSCHUTZ IM HOLZBAU
BEISPIELE FUR

DIE KORREKTE PLANUNG

VON SCHALLOPTIMIERTEN
AUFBAUTEN

Mit den modernen Holzbausystemen, die heute am Markt verfigbar sind, ist ein hoher
Wohnkomfort in Form von ausgezeichneten Schallschutzwerten problemlos umsetzbar.
Dies konnte in den letzten Jahren durch viele Messungen bei Ein- und Mehrfamilienhausern,
Wohnanlagen sowie Hotels erfolgreich nachgewiesen werden. Es gilt das gleiche bau-
physikalische Prinzip wie bei Beton- oder Ziegelbauten wie zum Beispiel die Einschaligkeit
oder Mehrschaligkeit von Aufbauten oder die Abstimmung der Resonanzfrequenz zwischen
Bauteilschichten. Der Unterschied liegt letztendlich darin, dass die Baumaterialien unter-
schiedlich schwer sind und sich daher in der Abstimmung der Bauteile zueinander anders
verhalten. Stahlbeton ist circa finfmal so schwer wie Fichtenholz. Daher ist es fur die
Erreichung eines hohen Schallschutzes im Holzbau nicht méglich, einfach den Schichten-
aufbau vom schweren Massivbau (Beton, Ziegel) zu Gbernehmen. Dies gilt auch fir die
Anschlisse der Bauteile (z.B. Wand-Decke-Wand). Im Holzbau gibt es deutlich mehr
Kombinationsmdglichkeiten der Bausysteme - wie beispielsweise MassivholzRahmenbau,

nur Rahmenbau oder nur Massivholz - als beim traditionellen Massivbau. Daher sind die
bauphysikalischen GesetzmaBigkeiten fir das Bauteil und die Bauteilkombinationen in
Bezug auf die Flankenibertragung besonders zu bericksichtigen. Es gibt dazu aber schon
eine Vielzahl an erfolgreich durchgefihrten Projekten deren Wissen fir neue Projekte

Ubernommen werden kann.

Die Broschiire soll als Arbeitspapier fir Architekten und Planer ~ « Definition der Schallmessgrofien ... 4

dienen und sie dabei unterstitzen, Lésungen fir einen guten + Anforderungen an den Schallschutz in ltalien .............. 6

Schallschutz im Holzbau zu planen. Aufgrund der vielen « Empfehlungen fir einen guten Schallschutz

Kombinationsmaglichkeiten der unterschiedlichen Materialien bei Reihenhdusern und Wohnanlagen ........................ 7

werden funktionierende Aufbauten und deren am Bau gemes- + Materialkenngrof3en fur die sichere Planung im Holzbau.. 7 =22ioiioe
senen Ergebnisse gezeigt. Etwaige Anderungen oder Vereinfa-  + Beispielaufbauten....................ccocooooiiioiiee 8 il
chungen bzw. Erweiterungen sollten in jedem Fall mit den am + Gegeniiberstellung verschiedener Bausysteme ........... 22 i
Projekt beteiligten Firmen besprochen werden. Die gezeigten « Projektpartner...........ccoooiiiiiiiii 24 ciieeensn

Inhalte sind aktuelle Ergebnisse von in den letzten vier Johren Il

umgesetzten Projekten. Die Herausgeber iibernehmen keiner-
lei Haftung fir die Vollsténdigkeit und Richtigkeit der Angaben
in diesem Prospekt.
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DEFINITION DER_
SCHALLMESSGROSSEN

Sprache und Musik sind Beispiele fir den Luftschall.

Die Schallwellen im Raum treffen auf Wénde und Decken,
werden durch diese Bauteile weitergeleitet und in die benach-
barten Rédume abgestrahlt. Bei der Messung des Luftschalls
wird das Trennbauteil im Senderaum mittels eines genormten
Lautsprechers angeregt. Der bauakustische Messbereich des
Schallpegels L wird laut Norm im Sende- und Empfangsraum
im Frequenzbereich von 100 bis 3150 Hz in Terzbandbreite
aufgezeichnet. Die Lebensgewohnheiten und Anforderun-

Messgrofien fiir den Luftschallschutz

gen der Menschen ans Wohnen haben sich in den letzten
Jahrzehnten gedndert. Daher werden die Schallmessungen
zunehmend im erweiterten Frequenzbereich zwischen 50 bis
5000 Hz (Terzbandmittenfrequenzen) durchgefiihrt. Dabei
geht es im Holzbau vor allem darum, Aussagen im tief-frequen-
ten Bereich treffen zu kénnen (Beispiel: Stihle riicken liegt im

Frequenzbereich von 80 Hz).

¢ Schalldémm-Ma# R: ist ein logarithmisches Maf3 und beschreibt das Vermdgen eines Bauteils oder

eines Ubergangs zwischen zwei schallfihrenden Bauteilen oder Medien, den Schall zu dammen.

* Bewertetes Schallddmm-MafB R : Wird unter Bericksichtigung der Schallabsorption,

des Raumvolumens und der Bauteilfléche ermittelt.

* Standardschallpegeldifferenz D . : Wird unter Beriicksichtigung der Nachhallzeit ermittelt

¢ Standardschallpegeldifferenz D

2m,nT,w

Decken werden durch das Begehen, durch den Betrieb von
Haushaltsgerdten usw. in Biegeschwingungen versetzt, die
man in den darunterliegenden Rédumen hért. Zur zahlen-
méBigen Kennzeichnung des Verhaltens von Decken gegen-
iber Trittschall wird auf die zu priffende Decke ein elektrisch
betriebenes Hammerwerk positioniert. Gemessen wird der
Schallpegel im Empfangsraum ebenfalls in den genannten

Terzbandmittenfrequenzen (siehe Luftschallschutz).

Messgrofien fir den Trittschallschutz

: fir AuBenwdnde (Mikrofon steht 2 m von der Fassade entfernt)

Die Gréf3e dieses Schallpegels hangt auch davon ab, wie grof3
die Schallabsorption des Messraumes ist, d.h. ob der Raum
beispielsweise leer oder mabliert ist. Damit das Ergebnis unab-
hangig vom der Ausstattung des Messraumes ist, wird dieses
auf einen Raum mit einer einheitlichen Nachhallzeit T, = 0,5 s
umgerechnet. Dieser entspricht ungeféhr dem Bereich der

Nachhallzeiten eines mdblierten Raumes.

¢ Norm-Trittschallpegel L,: wird unter Ausschaltung von Schallnebenwegen bezogen auf 10 m?

Schallabsorptionsfléche im Empfangsraum im Prijfstand gemessen

e Bewerteter Norm-Trittschallpegel L : ist eine bewertefe Einzahlangabe ohne Schallnebenwege (Flanken).

Die Bezugskurve wird soweit verschoben, bis die Summe der Uberschreitungen so groB wie méglich ist, aber
héchstens 32 dB bei Werten in 16 Terzbéndern erreicht. Der Wert der verschobenen Bezugskurve bei 500 Hz

gibt den bewerteten Norm- oder Standard-Trittschallpegel

¢ Standard-Trittschallpegel L.: wird bezogen auf die genormte Nachhallzeit To = 0,5 s ermittelt

¢ Bewerteter Standard-Trittschallpegel L.yw: durch die Verschiebung der Bezugskurve wird

der Einzahlwert ermittelt, der bei 500 Hz abgelesen werden kann.



Am Bau (besonders bei hoch schalldammenden Decken)
Ubertragt sich der Schall nicht nur Gber die Decke, sondern
auch iber Nebenwege (flankierende Wande, Leitungen,
Fugen, etc.). D.h. die schalltechnische Beurteilung muss immer
inklusive der Nebenwege erfolgen. Daher ist die Bewertung

der Flankenibertragung von enormer Bedeutung. Eine Vielzahl

von ausgefihrten Projekten hat uns gelehrt, dass genau die
Flankenibertragung und Schallnebenwege die Schallibertra-
gung negativ beeinflussen. Gerade deshalb ist eine sorgfaltige
Planung und Umsetzung absolut unumgénglich und trégt maf3-
geblich zum Erreichen des Ziels und somit zur Zufriedenheit
der Hausbesitzer beil
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ANFORDERUNGEN AN

DEN SCHALLSCHUTZ IN ITALIEN

Die Anforderungen an den Schallschutz sind in ltalien durch
das D.P.C.M. 05/12/97 geregelt.

Fir Wohngebdude, Pensionen, Gasthduser usw. gelten die An-
forderungen der Kategorie A und C. Dabei missen trennende
Bauteile zwischen verschiedenen Wohneinheiten mindestens
R’,=50 dB aufweisen. Das bedeutet eine Reduzierung des Luft-
schalles von mindestens 50 dB. Dabei gilt: Je gréBer der Wert,

desto besser der Schallschutz. Fiir Bauteile nach auBen ist die
=40 dB. Auch hier gilt:
je grofer der Wert, desto besser der Luftschallschutz.

Mindestanforderung D,,, ..,
Der Trittschallschutz zwischen Wohneinheiten darf héchstens
l',.,=63 dB betragen. Hierbei gilt: Je kleiner der Wert, desto
besser der Trittschallschutz!

KATEGORIE MINDESTANFORDERUNG SCHALLSCHUTZ [DB]
A nwand/ Wohnungs- Insta_lolatians- Installations-
uste : trennende Trittschall 'gtle(rau_sc € gerdusche
assade Wéinde (dis ?i::;'lwer- (kontinuierlich)

D2m,n,Tw [dB] le [dB] I'lnw [dB] I'A, e max [dB] I'A, eq [dB]

A Wohngebdude 40 50 63 35 35

B Birogebdude 42 50 55 35 35

C Hotels, Pensionen 40 50 63 35 35

D Krcnken.hduser, Kliniken, 45 55 58 35 25

Altersheime

E  Schulen 48 50 58 35 25

F  Freizeitgebdude, Kultstatten 42 50 55 35 35

G Geschaftsgebaude 42 50 55 35 35
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EMPFEHLUNGEN FUR EINEN GUTEN SCHALLSCHUTZ
BEI REIHENHAUSERN UND WOHNANLAGEN

Reihenhduser und Wohnanlagen stellen eine gro3e Herausfor-
derung fir Architekten und Planer dar. Es muss ein Wohnraum
geschaffen werden, der einer Vielzahl von Anspriichen gerecht
wird. Dem Schallschutz kommt hierbei aufgrund der hohen
Zahl der Bewohner eine besondere Bedeutung zu. Da eine
Uberarbeitung der italienischen Norm seit langem aussténdig

ist, soll hier noch ein Blick iber die Grenzen nach Osterreich

und Deutschland geworfen werden. In diesen beiden Léndern
hat sich der Holzbau in den letzten Jahrzehnten aus technischer
Sicht stetig weiterentwickelt. Auch die diesbeziiglichen Normen
wurden kontinuierlich angepasst, um die Wohnqualitat stetig zu
verbessern. In den jeweiligen Normen werden folgende Werte
bei Wohnungstrennwanden und Wohnungstrenndecken als
Anforderung fir den Luft- und Trittschallschutz empfohlen.

Bewertetes Bewerteter

Bauschalldammmaf} Norm-Trittschallpegel
(inklusive (inklusive

Flankenibertragung): Flankenibertragung):

R’ 24

> 5WA
dB

nw

< 53
dB

ESTRICH Zement, Anhydrit
DAMMSCHICHT Faserdé@mmstoff
SCHUTTUNG, : : :
BESCHWERUNG Kies, Splitt, Marmorsplitt
ROHDECKE

Faserdé@mmstoff
UNTERDECKE

Gipskarton

RESONANZFREQUENZ DES SYSTEMS

Standard
Schallpegeldifferenz
(inklusive
Flankenibertragung):

RI

> 5w5
d8

Dicke: 50 mm =d =70 mm
Masse: m’ = 100 kg/m?

Dicke: 30—45 mm
Dyn. Steifigkeit: s' = 8—15 MN/m3

Dicke: 60 mm =d = 100 mm
Masse: m = 1.400 kg/m3

Dicke: d = 140 mm
Masse: m = 63 kg/m?

Dicke: d = 50 mm
Masse: m = 60 kg/m3

Dicke einer Platte: d < 15 mm
Masse: m = 10 kg/m?

Bewerteter

Standard-Trittschallpegel

(inklusive
Flankenibertragung):

4
Lo

< 48
d8

Dicke: 50 mm =d =70 mm
Masse: m’ = 100 kg/m?

Dicke: 30—45 mm

Dicke: 80 mm =d = 120 mm
Masse: m = 1.400 kg/m3

Dicke: d =250 mm
Masse: m = 60 kg/m?

Dicke: d = 50 mm
Masse: m = 60 kg/m3

Dicke einer Platte: d < 15 mm
Masse: m = 10 kg/m?

< 100 Hz (80 Hz)



WOHNUNGSTRENNWAND
MASSIVHOLZWAND
MIT ZWEI VORSATZSCHALEN

Die Wohnungstrennwand kam in einem vierstockigen Mehr-
familienhaus zum Einsatz. Das Element trennt einen Wohn-
Ess-Bereich von einem Schlafzimmer in zwei nebeneinander-
liegenden Wohnungen ab.

Die Flache des Trennbauteils betrégt ca. 7,6 m?, die fléchenbe-
zogene Masse liegt bei ca. 106 kg/m?2. Zur Verbesserung des
Luftschallschutzes Uber die Flanken missen die Geschofidecken

@ '5mm  Dreischichtplatte Holz

12,5 mm Gipskartonplatte

40 mm  Schwingbiigel auf Lattung mit Ddmmung (Steinwolle)

140 mm  Massivholzplatte, finfschichtig

40 mm  Schwingbigel auf Lattung mit Ddmmung (Steinwolle)

12,5 mm  Gipskartonplatte

QOO0 06000

15 mm Dreischichtplatte (Fichte)

Fléchenbezogene Anforderung
Masse laut D.P.C.M.
05/12/1997

R’ =

105 50
dB

kg/m?

Am Bau
gemessener
Ist-Wert

R, =

w

59
dB

zwischen den Wohneinheiten baulich durch elastische Lager

getrennt werden. In Kombination mit den beidseitigen Vorsatz-

schalen werden dadurch die Flankenibertragungen tber die

Wand auf ein Minimum reduziert. Eine zusétzliche Verbesse-

rung des Schallschutzes kann durch die Kombination mit einer

abgehangter Decke erreicht werden.

WUSSTEN SIE, dass im Hinblick auf eine
maglichst niedrige Resonanzfrequenz (fg < 80 Hz ist
anzustreben) der Abstand zwischen zwei Bauteil-
schichten zwischen 40 und 80 mm liegen sollte?

© 0000606060606 060606 0606



WOHNUNGSTRENNWAND

DOPPELSCHALIGE MASSIVHOLZWAND

MIT ZWEI VORSATZSCHALEN

Der mehrschalige Aufbau dieser Wohnungstrennwand eignet
sich bestens fir den Einsatz in Mehrfamilienhdusern. Durch
den Einsatz zweier Massivholzwédnde und einer mindestens
40 mm dicken Dé@mmschicht zwischen diesen wird eine schall-
technische Entkoppelung erreicht. Der Einsatz von biegewei-
chen Vorsatzschalen auf Schwingbiigel dienen einerseits dazu,
den Schallschutz deutlich zu erhéhen (10 - 15 dB), anderseits
sind sie notwendig um die Flankenibertragungen im darunter
und dariber liegenden Raum zu reduzieren. Als Vorsatz-
schalen werden in der Regel 10 bis 20 mm dicke Platten,

z.B. Gipskarton-, Gipsfaser-, Span- oder Faserzementplatten,

© '25mm Gipskartonplatte

© 50mm  Schwingbiigel auf Lattung mit Ddmmung (Mineralwolle)
© 80mm  Massivholzplatte, dreischichtig

@ 40mm  Mineralwolle

© 80mm  Massivholzplatte, dreischichtig

@ 50mm  Schwingbiigel auf Lattung mit Dédmmung (Mineralwolle)
@ 125mm Gipskartonplatte

Anforderung Am Bau

laut D.P.C.M. gemessener

05/12/1997 Ist-Wert
R/, =

w

R, =
50 61
dB dB

Holzverschalungen usw. verwendet. Bei der Auswahl des Plat-
tenmaterials ist darauf zu achten, dass es nach den Vorgaben
der Bauakustik biegeweich ist. Je nach Grundriss, Geschof3hé-
hen, und Schallschutzanforderungen kann auch eine einseitige
Beplankung ausreichen. Dies muss aber im Vorfeld mit einem
Schallschutzexperten abgeklart werden! Die Qualitat des
Schallschutzes hangt neben dem Bauteil selbst auch immer von
Anschlussstellen (Flanken) ab. Dieses Element wurde in Kombi-
nation mit zwei Massivholzdecken gemessen. Fir die vertikale
Reduktion der Flankenibertragung wurden an der unteren und
oberen Seite Entkoppelungslager eingebaut.

WUSSTEN SIE, dass genormte Bodenaufbauten
immer auf Betondecken gepriift werden und daher
derselbe Aufbau auf Holzdecken einen anderen
Schallschutzwert erreichen?



WOHNUNGSTRENNWAND
RAHMENBAU
MIT MASSIVHOLZWAND KOMBINIERT

AUFBAU

@ '5mm  Gipsfaserplatte

© 80mm Konstruktionsvollholz mit Dédmmung (Faserdémmstoff)

© 50mm D&@mmung

O 140mm  Massivholzplatte

Flachenbezogene Anforderung Berechneter
Masse laut D.P.C.M. Wert
05/12/1997

Diese mehrschalige Wohnungstrennwand ist sehr gut fir den mindestens 500 mm betragen, damit die bauakustische
Einsatz bei Mehrfamilienhdusern geeignet. Das Element besteht ~ Wirkungsweise einer biegeweichen Vorsatzschale vollends

im Prinzip aus einer Massivholzwand mit einer Vorsatzschale gegeben ist. Ein weiterer Vorteil dieses Wandaufbaus ist,
welche die statische Lastableitung Gbernimmt. Daher ist bei der ~ dass die Wandstarke im Verhdlinis zu anderen Wohnungstrenn-
Verwendung dieses Wandaufbaus abzuklaren, ob der Rahmen-  wanden geringer ist. Die Massivholzwand dieses Wandaufbaus
bauteil die statischen Lasten aufnehmen kann. Bei Rahmen- kann auch auf 120 mm reduziert werden, um trotzdem den
bauvelementen muss der Abstand zwischen den Stehern selben Schallwert zu erreichen.

WUSSTEN SIE, dass bei Verwendung von harten
Ddammstoffen mit hohet dynamischer Steifigkeit der
Schallschutz schlechter werden kann als das
Rohelement ohne Démmung?




WOHNUNGSTRENNWAND

DOPPELSCHALIGE RAHMENBAUWEISE

Die Wohnungstrennwand besteht aus zwei doppelschaligen
Waéinden mit Einfach-Holzsténdern, von denen eine auf der
einander zugewandten Seite dreifach beplankt ist. Die beiden
Wandelemente sind durch eine 40 mm dicke Faserdémmung
voneinander getrennt.

Die Messung ergab am Gebdude ein Bauschallddmmmaf3 R,
von 58 dB. Die aufliegende BSH-Rohdecke ist statisch getrennt,
der weiterfihrende Bodenaufbau (Estrich) der dariber liegen-

den Wohnung (diese erstreckt sich Gber alle darunterliegenden

15 mm Gipskartonplatte

60/100 mm Rahmenholz mit 80 mm Dé@mmung (Holzfaser)
15 mm Gipsfaserplatte

40 mm Dammung

2x12,5 mm Gipskartonplatte

Gipsfaserplatte

15 mm

60/100 mm Rahmenholz mit 80 mm Dé@mmung (Holzfaser)

00060000

15 mm Gipsfaserplatte

Flachenbezogene Anforderung Am Bau
Masse laut D.P.C.M. gemessener
05/12/1997 Ist-Wert
ca. R/, = R, =

93

50 58
kg/m? dB dB

Wohnungen) wurde bei diesem Bauvorhaben nicht getrennt.
Aus den Messwerten der Schallibertragung des Bauteils direkt
und der flankierenden oberen Geschof3decke ldsst sich ablei-
ten, dass trotz des bereits sehr hohen Luftschallschutzes durch
das Trennen des Estrichs eine weitere Verbesserung méglich
wdre. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass neben der bau-
akustisch richtigen Zusammensetzung der Bauteilschichten eine
hohe Luftdichtheit zwischen den Wohneinheiten erreicht wird,

damit die hohen Schallschutzwerte erzielt werden kénnen.

WUSSTEN SIE, dass die Einhaltung der Schall-
schutzwerte nach aktuell giiltiger italienischer Norm
keinen zufriedenstellenden Schallschutz fiir die
Bewohner bietet?



Privates Wohnhaus

in Carpignano Sesia (NO),

gebaut in Rahmenbauweise mit Decken und
Dachelementen aus Brettschichtholz

Das Haus beeindruckt durch seine fir diese Gegend
moderne Bauweise. Baujahr: 2013
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WOHNUNGSTRENNDECKE
BRETTSPERRHOLZ
MIT ABGEHANGTER DECKE

Flachenbezogene
Masse

Anforderung laut
D.P.C.M. 05/12/1997

Die Wohnungstrenndecke befindet sich in einem viergeschos-
sigen Mehrfamilienhaus in Massivholzbauweise. Durch die
konsequente Verwendung 8kologischer Materialien erhielt das
Gebdude die Klimahaus Gold Nature Zertifizierung. Da diese
Zertifizierung unter anderem die Durchfihrung von Schall-
messungen vorsieht, wurde die Abstimmung des Aufbaus mit
Experten entwickelt und kombiniert in dieser Form einen maxi-
malen Schallschutz mit wirtschaftlicher Effizienz. Der Einsatz
elastischer Lager zwischen den Massivholzwénden und der

AUFBAU

Q 5mm Holzboden geklebt

@O 56mm Zementestrich mit Bodenheizung

© 30mm Trittschalldammplatte unter Folie

O 50mm Magerbeton

O 40mm Trockenschisttung, Baupapier

@ 180mm  Massivholzplatte, fiinfschichtig

@ 100mm  Lattung auf Schwingbiigel mit Démmung

O 125mm  Gipskartonplatte + 12,5 mm Gipsfaserplatte

Am Bau gemessene

Ist-Werte

Massivholzdecke tragt ebenso wie die konsequente Bedamp-
fung sémtlicher Hohlrgume zum hohen Schallschutz bei. Ohne
die Beriicksichtigung der Flankenibertragungen erreicht das
Bauteil alleine einen Trittschallschutz von 37 dB (siehe auch
Seite 22). Aufgrund der schalltechnisch richtigen Abstimmung
der Bauteilschichten und der Bauteilverbindungen wurden
diese ausgezeichneten Schallschutzwerte erreicht. Durch die
optimierte Ausfihrung war es méglich die Massivholzwande in
Sicht zu gestalten.

WUSSTEN SIE, dass die Luftdichtheit

ein wesentlicher Faktor fiir die Erreichung
eines hohen Schallschutzes ist?




WOHNUNGSTRENNDECKE
BRETTSPERRHOLZ
OHNE ABGEHANGTER DECKE

Fléchenbezogene Anforderung laut
Masse D.P.C.M. 05/12/1997

schallddmmung sehr hoch sein muss, um Punktlasten aufneh-

Die beschriebene Decke wurde in einem Einfamilienhaus
verbaut. Den Anforderungen nach einer schlanken Decke mit
guten Schallschutzeigenschaften entsprechend, liegt hier eine
einfache und saubere Lésung vor. Héhere Anforderungen im
Bezug auf den Trittschallschutz sind bei Trockenaufbauten
schwer zu erfiillen, weil die dynamische Steifigkeit der Tritt-

AUFBAU
Q@ 15mm Holzboden geklebt
® 30mm Gipsfaserplatte
®© 40mm Trittschalldammplatte (Holzfaser)
O 85x50 mm Latten auf 5 mm Gummi,
90 mm Trockenschittung zwischen Latten
O 160 mm Massivholzplatte, finfschichtig
0O 125mm Gipskartonplatte

Ist-Werte

Am Bau gemessene

men zu kdnnen. Der Luftschallschutz wird im ausreichenden

MaBe erfiillt. Bei Massivholzdecken, die auf Massivholzwédnde

aufgelagert sind, ist im Bezug auf die Flankenibertragung zu

achten, dass Entkoppelungslager zwischen Wand und Decke-

nelement eingebaut werden.

WUSSTEN SIE, dass Sie bei Holzbauten fiir
den Schallschutz immer ein mehrschaliges System
mit mindestens einer biegeweichen Schale verwen-
den sollten?

* 1. SCHALLSCHUTZ IM HOLZBAU - -




WOHNUNGSTRENNDECKE
BALKENDECKE IN SICHT

Fléchenbezogene Anforderung laut
Masse D.P.C.M. 05/12/1997

Bei dieser Balkendecke wurde zwischen und auf der Bal-
kenlage Masse in Form von Trockenschiittung aufgebracht.
Der Aufbau erreicht einen guten Schallschutz. Die Schicht mit
den 50 mm Porenbeton wirkt bei diesem Aufbau neben der
Trittschalldédmmung als zweite Feder, die aber durch die hohe

dynamische Steifigkeit des Porenbetons keine schalltechnische

AUFBAU

O 5mm Holzboden

© 65mm Sandzementestrich

© 30mm Mineralwolle

O 55mm Trockenschiittung iiber Balken

O 50mm Porenbeton - Ziegel

O s65mm Trockenschiittung zwischen Balken
@ 25mm Perlinen (Fichte)

© 165x220 mm  Fichtenbalken (Abstand = 65 cm)

Am Bau gemessene

Ist-Werte

Verbesserung bringt. Die Schallschutzwirkung dieses Aufbaus
kann noch verbessert werden, indem der Porenbeton zwischen
Trockenschittung und Mineralwolle eingebaut wird. Das Einle-
gen der Porenbetonsteine kann aus statischen Griinden sinnvoll
sein. Schalltechnisch sinnvoller wdre es, sofern aus statischen
Griinden méglich, diese durch eine Schittung zu ersetzen.

WUSSTEN SIE, dass Hohlrdume immer mit

leichter Faserdémmung beddmpft werden sollten?
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WOHNUNGSTRENNDECKE
BALKENDECKE
MIT ABGEHANGTER DECKE

Fléchenbezogene Anforderung laut
Masse D.P.C.M. 05/12/1997

Die Hohlrdume zwischen den Balken dieser Decke wurden

zum Teil mit Zellulosefaser ausgefillt. Als Beschwerung dient

eine Schicht aus Zementestrich, alternativ kann hierfiir auch ein
Anhydritestrich verwendet werden. Die dynamische Steifigkeit
der Trittschallddmmung sollte im Bereich von 10 - 20 MN/m3 lie-
gen. Der Aufbau kann bei einer Balkendecke verwendet werden,
wenn die Balken nicht auf Sicht gewinscht sind. Der angegebene
Schallschutzwert gilt hier nur fir das Bauteil allein, die Ergebnisse

AUFBAU

Q@ 5mm Holzboden

© 50mm Zementestrich

(3) Trennschicht Kunststoff

O 30mm Trittschalldémmung Mineralwolle

O 18mm OSsB

@ 220x80 mm  Konstruktionsvollholz (Abstand = 625 mm),
dazwischen 100 mm Zellulosefaser

@ 24mm Sparschalung (Fichte)

O mm Federschiene zwischen Sparschalung angebracht

© 125mm Gipskartonplatte

Berechnete Werte

wurden im Rahmen von Labormessungen ohne Beriicksichtigung
der Flankenibertragungen ermittelt. Je nach verwendetem Holz-
bausystem fir die Wandelemente ist mit einer Verschlechterung
der Messergebnisse von bis zu 10 dB zu rechnen. Empfehlung
fir die schalltechnische Verbesserung des Aufbaus: verwenden
Sie eine schwere Schittung unterhalb der TrittschalldGmmplatte
oder im Hohlkasten der Decke von mindestens 100 kg/m2.

WUSSTEN SIE, dass die Verwendung einer

schwerer Schiittung (mindestens 1300 kg/m?3) vor

allem fir die Verbesserung des tief-frequenten
Bereiches notwendig ist?
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AUSSENWAND
MASSIVHOLZWAND

Die AuBenschale besteht aus Putz und Putzaufspachtelung auf
Putztragerplatte (Dammschicht). Die dynamische Steifigkeit
kann nur anndhernd aus der Druckfestigkeit des Démmstoffes
abgeleitet werden, da keine anderen Angaben zur Verfigung
stehen. Die Resonanzfrequenz dieser Schale betréagt ca.

fes = 224 Hz. Die hohe Resonanzfrequenz fihrt zu einer Ver-
schlechterung des Luftschallschutzes von ca. 2,0 dB.

Eine Verbesserung ist hier nur méglich, indem ein mehrschaliges
System ausgefihrt wird. Beispiel: Anstatt der 100 mm Putz-
tragerplatte wird eine 20 bis 40 mm Platte verwendet.

Der verbleibende 60 bis 80 mm Hohlraum kann dann mit

:+: SCHALLSCHUTZ IM HOLZBAU

AUFBAU
O 3mm Auflenputz
O 5mm Putzaufspachtelung mit Netz

® 100mm Putztrégerplatte

O 200mm Massivholzplatte, fiinfschichtig

O 20mm Lehmputz

Flachenbezogene Anforderung Am Bau U-Wert
Masse laut D.P.C.M. gemessener
05/12/1997 Ist-Wert

einer Rahmenkonstruktion und einer Faserdémmung geringerer
dynamischer Steifigkeit ausgefihrt werden.

Die Innenschale besteht aus einer 200 mm Massivholzplatte
mit Lehmputz auf Putztrédger mit einem bewerteten Schalldamm-
mafd R, = 41,8 dB. Fir den Schallschutz wiirde eine Massiv-
holzplatte geringerer Dicke ausreichen, um in etwa den selben
Wert zu erreichen. Statische Anforderungen werden dabei
nicht beriicksichtigt. Die Messung vor Ort ergab einen Wert
von R'ss.,, = 44 dB. Die AuBenwand erfillt damit die Anforde-

rung in ltalien.

WUSSTEN SIE, dass eine einzige Schallbriicke
eine Verschlechterung des Schallschutzes um mehr
als 10 dB verursachen kann?




AUSSENWAND
RAHMENBAUWAND

AUFBAU

@ 0mm Silikatputz

© 40mm Putztrégerplatte

@ 60mm Dammplatte (Holzfaser)

(4) 24 mm Diagonalschalung (Fichte)

@ '60x60 mm  Rahmenholz, dazwischen 160 mm Dé@mmung

Q 18mm osB

@ 60x62mm Polsterholz, dazwischen 60 mm D&mmung

O 15mm Gipsfaserplatte

Flachenbezogene Anforderung Am Bau U-Wert
Masse laut D.P.C.M. gemessener
05/12/1997 Ist-Wert

Die AuBenwand in Rahmenbauweise besteht schalltechnisch nische Optimierung ist hierbei jedoch schwieriger, weil die
betrachtet aus einer Holzstdnderwand mit zwei Vorsatzschalen.  Putztrdgerplatte eine hohere dynamische Steifigkeit bendtigt.
Die ausgeddmmte Holzstédnderwand ist mit einer Resonanz- Die schalltechnische Wirkung der inneren Schale, bezogen auf
frequenz f ., = 80 Hz optimal abgestimmt. Dadurch kann der den mittleren Rahmenteil, liefert das beste Ergebnis bei Verwen-
maximale Luftschallschutz eines solchen Bausystems erreicht dung eines Dammstoffes mit geringerer dynamischer Steifigkeit.
werden. Fir die AuBenschale (Putztragerplatte) betragt die Dadurch wird die Resonanzfrequenz von f.,< 100 Hz erreicht.
Resonanzfrequenz bezogen auf den mittleren Holzsténder- Der gemessene Schallschutz der Auenwand mit Doy . = 52 dB
teil f.., = 187 Hz. Die Resonanzfrequenz sollte um optimalen ist sehr gut.

Schallschutz zu bieten unter 100 Hz liegen, eine schalltech-

WUSSTEN SIE, dass 10 dB Unterschied des
Schalldruckpegels fiir die Bewohner doppelt so laut
oder doppelt so leise bedeutet?
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DACH )
SICHTDACH MIT DAMMUNG

(1) Dachziegel
© 40mm Lattung mit 40 mm Konterlattung
(3] Dachbahn mit Nageldichtung
O 20mm Perline (Fichte) / 24 mm Rauschalung
mm parren mit Wérmedédmmung zwischen Sparren
200 S, it Wérmedd ischen §,
(Holzfaser)
O 130mm Démmplatten vollfléchig (Holzfaser)
Q Dampfbremse
O 20mm Perline (Fichte)
Fléchenbezogene Anforderung Am Bau U-Wert
Masse laut D.P.C.M. gemessener
05/12/1997 Ist-Wert
ca. R'450w= R'45:w=
107 40 52 012
W/m2K
kg/m? dB dB

Der Luftschallschutz des Daches ist mit Doy a1 = 52 dB sehr

gut. Es handelt sich hierbei um einen typischen Dachaufbau im
norditalienischen Raum. Bei Wand- und Dachaufbau héngt das
resultierende Bauschalldémmmaf allerdings immer von der
Anzahl und GréBe der Fenster- und Kuppeldffnungen ab.

Das sollte bei der Planung der Aufbauten mit beriicksichtigt
werden. Bei Antennenmasten, Solaranlagen oder Kaminen
bzw. Umbauten oder Erweiterungen mit Blechdachausfihrung

gilt duBerste Vorsicht, da hier Schallbriicken entstehen kénnen.
Da der Schallschutz immer durch die schwéchste Stelle be-
stimmt wird und diese Ausfilhrung, auch nur an kleinen Stellen,
zu einem sehr geringen flachenwirksamen Gewicht fihrt,

kann sich der Schallschutz erheblich verschlechtern. In diesem
Fall sollte unbedingt ein Schallschutzexperte bzw. ein Holz-
baubetrieb mit einschlégig kompetentem Fachwissen zu Rate

gezogen werden.
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/ Vierstockiges-Mehrfamilienhaus
- in Welsberg (BZJsin-Massivholzbavweise
mit KlimahaussGold:Nature-Zettifizierung.

Im Haus befindet sich-eine-Probewohnung

fiir Interessenten am Holzhausbau.

- — - y ‘I Baujahr: 2014

Dreistockiges Biirogebédude
in Eppan (BZ), gebaut in Rahmenbau-
weise. Bis heute ist es eines der gréfiten

DQO DATA Birogebdude in Holzbauweise in

Sidtirol.Baujahr: 2008

:. SCHALLSCHUTZ IM HOLZBAU

ceeecscee

ceeeess s

coee cee e



GEGENGBERSTELLUNG WOHNUNGSTRENNWAND
VERSCHIEDENER
BAUSYSTEME

Ziegelwand

2x 170 mm Hochlochziegel, dazwischen
50 mm Dédmmmaterial, 20 mm Putz auf
beiden Seiten raumseitig

WOHNUNGSTRENNDECKE

Betondecke Massivholzdecke Massivholzdecke (weiterentwickelt)

220 mm Betondecke mit 80 mm Schaumbeton 200 mm Massivholzdecke mit 80 mm 180 mm Massivholzdecke mit 50 mm

und 60 mm Estrich schwerer Schittung (ca. 1300 kg/m3), Magerbeton und 40 mm schwerer Schiittung
35 mm Trittschalldédmmung s* 15 MN/m?3 und (1300 kg/m3), 35 mm Trittschallddmmung
60 mm Estrich s’ 15 MN/m?3 und 6cm Zementestrich;

100 mm Deckenabhéngung auf Schwingbiigel
mit Faserdémmstoff und 2 x 12,5 mm Gips-
karton/Gipsfaserplatte

ZIMMERTRENNWAND

Ziegelwand Massivholzwand Rahmenwand
120 mm Hochlochziegelwand (ca. 840 kg/m?3), 100 mm Massivholzwand, beidseitig mit 120 mm Rahmenwand, Zwischenddmmung
beidseitig mit 15 mm Verputz 15 mm Gipskarton 8 cm Holzfaserdammplatten (ca. 50 kg/m?),

beidseitig mit 15 mm Gipskarton

Anmerkung: Die Werte wurden rechnerisch ermittelt und beziehen sich rein auf das Bauteil alleine. Die Flankenibertragungen werden hierbei nicht beriicksichtigt.
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Massivholzwand

2 x 100 mm Massivholzwand, dazwischen
50 mm leichtes Démmmaterial ca. 50kg/m3,
50 mm Lattung mit Gipskartonplatte auf
beiden Seiten der WTW

Rahmenwand - Massivholzwand
kombiniert

80 mm Rahmenwand mit 60 mm Dédmmaterial
Holzfaser, einseitig mit Gipsfaserplatte
verputzt, 140 mm Massivholzwand in Sicht,
dazwischen 50 mm leichtes Démmmaterial

ca. 50 kg/m?3

Rahmenwand

2 x 100 mm Rahmenwand mit 80 mm
Dammaterial Holzfaser und Gipsfaserplatten,
raumseitig eine bzw. zwei Gipsfaserplatten,
dazwischen 5 cm leichtes Dammmaterial

ca. 50 kg/m?

Balkendecke in Sicht

160x200 mm Balkendecke, a = 70 cm,
Sichtschalung N/F, mit 80 mm schwerer
Schittung (ca. 1300 kg/m3), 35 mm Trit-
schalldémmung s 15 MN/m3 und

60 mm Estrich

Hohlkastendecke

100x240 mm Balkenlage, a = 40 cm,

18 mm OSB- Platte unterseitig, Gipskarton-
verkleidung, 100 mm leichte Zwischen-
ddmmung ca. 50 kg/m3, OSB- Platte,

80 mm schwerer Schijttung (ca. 1300 kg/m3),
35 mm Trittschalldédmmung s” 15 MN/m? und
60 mm Estrich

AUSSENWAND (OHNE FENSTER, NUR WANDANTEIL)

Ziegelwand

8 mm Silikonharzputz, 120 mm EPS Démm-
platten Graphit, 300 mm Hochlochziegel
(1600 kg/m3), 15 mm Kalkzementputz

Massivholzwand

Rahmenwand

8 mm Silikonharzputz, 60 mm Putztrégerplatte
Holzfaser, 120 mm Holzfaserdémmung,

0,5 mm Dampfbremse, 95 mm Fichte BSP,
32 mm Lattung mit Luftschicht, 15 mm Gips-

faserplatte

8 mm Silikonharzputz, 60 mm Putztrégerplatte
Holzfaser, 24 mm Diagonalschalung ,

160 mm Holzrahmen in Fichte, 100x160 mm
Zwischendédmmung Holzfaserddmmplatten

(45 kg/m?3), 18 mm OSB-Platte, 32 mm Lattung
mit Luftschicht, 15 mm Gipsfaserplatte
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PROJEKTPARTNER

Pittertschol 13/B
39050 Jenesien (BZ)

T+39 0471 354 800
F +39 0471 354 801
info@aster-holzbau.com

Am Anger
39035 Taisten (BZ)

T +39 0474 950 054

F +39 0474 950 256
info@moser-holzbau.com

Tusengrabl 23

39010 St. Pankraz (BZ)

T +39 0473 785 050
F+39 0473 785 668
info@ligna-construct.com

Aster Holzbau GmbH beschaftigt hochqualifizierte Mitarbeiter in
allen Bereichen. Das 40képfige Team aus Geometern, Holzbau-
technikern, Zimmerermeistern und —gesellen, Tischlern und Verwal-
tungsangestellten bildet den Grundstein der Tatigkeit. Die Firma
Aster Holzbau GmbH liefert schlisselfertige Losungen und bietet
kompetente Beratung, professionelle Betreuung, millimetergenaue

Produktion sowie prdzise Montage.

Moser Holzbau GmbH hat es sich zu Ziel gesetzt, Leidenschaft,
modernste Technologien und erstklassige Qualitat zu kombinieren um
Holzhduser zu fertigen. Auf einem Areal von Gber 30.000 m? grofien
Werksgelande werden betriebsintern massive Brettsperrholzplatten
hergestellt. Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, zeitgemaBe Produkte
aus Holz in erstklassiger Qualitét herzustellen. Das Herzstiick des
Betriebes ist ein in Eigenregie entwickelter Abbund-Roboter. Eine
Vielzahl anspruchsvoller Projekte und zufriedener Kunden bestatigen

heute das Know-how der Firma Moser Holzbau GmbH.

Die Firma Ligna Construct GmbH ist ein innovatives Traditionsunter-
nehmen in der vierten Generation. Mit modernsten Fertigungstechni-
ken, neuesten Materialkenntnissen und geschulten Mitarbeitern pro-
duziert das Unternehmen Produkte auf héchstem Niveau. Ausgehend
von bewdhrter Tradition hat Ligna Construct GmbH eine massive
Holzwand aus kreuzweise geklammerten (und somit leimfreien) Brett-
lagen entwickelt, mit der sie ihre Projekte verwirklichen.

N\
NSTER

HOLZBAU

Eligna

construct

GmbH-5r
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Handwerkerzone 85

Habicher Holzbau GmbH ist in den Bereichen Elementebau, Holz- [ ]
39027 St. Valentin a.d.H. (BZ) H A B I [: H E R

hausbau und Zimmerei tatig. Der vorwiegende Tatigkeitsbereich von ‘

Habicher Holzbau GmbH war anfangs das Zimmereihandwerk.
T +39 0473 634 648

F +39 0473 634 156
habicher@holzbau.it

Bis zum Jahre 1980 wurde die Balkonserienfertigung infensiv vor-
angetrieben. In den Folgejahren hat sich das Unternehmen auf die
Konstruktion von Holzh&usern und innovativen Dachkonstruktionen

konzentriert.



